Ocena pochtaniania dzwieku

_.4)WL JW\,».VBTUGU Nr AW-106011-2026 - 28.09.2026

Wazony wspétczynnik pochtaniania dzwieku o, wedtug EN ISO 11654
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Zastona akustyczna, podwéjna warstwa - kod produktu 106011

WAZONY WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA DZWIEKU
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e WSspOotczynnik pochtaniania dzwieku og zmierzony w laboratorium

Czym jest o, Jak czytac¢ wykres Jak sie mierzy

Jedna liczba, ktéra europejska norma Wykres pokazuje pochtanianie osobno Probke zawiesza sie w komorze

EN ISO 11654 podsumowuje dla kazdej czestotliwosci, od gtebokich pogtosowej, duzym pomieszczeniu o
pochtanianie dzwieku przez materiat w baséw po lewej do wysokich tondw po twardych écianach, w ktérym dzwiek
catym zakresie mowy i muzyki. Stuzydo  Prawej. Wartos¢ 1 oznacza, ze przy dtugo wybrzmiewa. To, o ile probka
poréwnywania materiatéw: im wyzsza, danej czestotliwosci materiat pochtania skraca pogtos, wyznacza pochtanianie w
tym lepiej materiat ttumi echo i pogtos caty dzwiek, ktdry na niego pada. pasmach 100-5 000 Hz (wykres). Z

w pomieszczeniu. Najwyzsza mozliwa Wartosci powyzej 1 to typowy efekt pasm 250-4 000 Hz norma wylicza
wartoéé to 1,00. pomiaru laboratoryjnego i odczytuje sie nastepnie jedna liczbe o,.

je jako 100 %.

Zrédto danych: pomiar laboratoryjny Riverbank Acoustical Laboratories (USA, akredytacja NVLAP, ISO/IEC 17025), raport
RAL™-A19-502, pomiar 06.12.2019, wydany 08.01.2020. Wartos¢ o, obliczyta firma VocalBoothToGo-EU s.r.o. wedtug EN

IS0 11654 na podstawie zmierzonych wspdtczynnikow pochtaniania.
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