Hodnoceni zvukové pohltivosti
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Vazeny Cinitel zvukové pohltivosti o, podle EN ISO 11654
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Jedno &islo, kterym evropska norma EN Graf ukazuje pohltivost zvlast pro Vzorek se zavési do dozvukové komory,

ISO 11654 shrnuje pohltivost materialu kaZdou frekvenci, od hlubokych basl velké mistnosti s tvrdymi sténami, kde

v celém rozsahu fei a hudby. Slouzi k vlevo po vysky vpravo. Hodnota 1 zvuk dlouho dozniva. Z toho, o kolik

porovnani materiald mezi sebou: &m znamend, ze na dané frekvenci materidl ~ vzorek zkrati doznivani, se urci

W&, tim lépe material tlumi ozvénu a pohlti vSechen zvuk, ktery na néj pohltivost v pasmech 100-5 000 Hz

dozvuk v mistnosti. Nejvy&&i mozna dopadne. Hodnoty nad 1 jsou béZny vliv (graf). Z pasem 250-4 000 Hz se pak

hodnota je 1,00. méreni v laboratofi a ¢tou se jako podle normy vypocte jedno €islo o,.
100 %.

Zdroj dat: laboratorni méfeni Riverbank Acoustical Laboratories (USA, akreditace NVLAP, ISO/IEC 17025), protokol RAL™-
A12-119, méfeni 13. 4. 2012. Hodnotu «a, vypocetla VocalBoothToGo-EU s.r.0. podle EN ISO 11654 z naméfenych Cinitelll

pohltivosti.
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